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Nuto™ H Serisi yaglar, asirt olmayan ¢alisma kosullarina maruz kalan ve asinma 6nleyici yaglara ihtiya¢ duyulan endiistriyel ve hareketli hizmet uygulamalari

i¢in tasarlanmus iyi kalitede aginma onleyici hidrolik yaglardir.

Etkili oksidasyon direnci ve kimyasal kararliliklari, hafiften agir sartlara kadarki tiim uygulamalarda bu yaglara uzun hizmet 6mrii saglar.

Ozellikleri ve Faydalar

+ lyi aginma &nleme performansi pompa aginmasini azaltmaya ve pompa dmriinii uzatmaya yardimet1 olur

» Korozyon korumasi nemin sistem pargalari tizerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yardim eder

* Suyun bulundugu durumlarda bile filtre ttkanmasini 6nleyen filtrelenebilme 6zelligi

Kullanim Yerleri

* Disli, kanatli, radyal ve aksiyel piston pompalari kullanan ve hafif asinma 6nleyici 6zelliklerin talep edildigi disli ve yataklar1 iceren sistemler

» Hidrolik yag kontaminasyonu veya kagaklarinin énlenemedigi durumlar

* Az miktarda suyun kaginilmaz oldugu uygulamalar

Sartnameler ve Onaylar

Bu iiriin asagidaki onaylara sahiptir: 32 46 68 100 150
Denison HF-0 X X X
Denison HF-1 X X X
Denison HF-2 X X X
Bu iiriin serisi, asagidaki sartnameleri karsilar veya asar: 32 46 68 100 150
Fives Cincinnati P-68 X
ASTM D6158 (Class HM) X X X
DIN 51524-2:2017-06 X X X X
ISO L-HM (ISO 11158:2023) X X X X X
Fives Cincinnati P-69 X
Fives Cincinnati P-70 X
Ozellikler ve Sartnameler
Ozellik 32 46 68 100 150
Simif ISOVG32 ISOVG46 ISOVG68  ISO VG 100 ISO VG 150
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Ozellik 32 46 68 100 150
Bakir Serit Korozyon, 3 s., 100 °C, Derecelendirme, ASTM D130 1A 1A 1A 1A 1A
Yogunluk @ 15°C, kg/l, ASTM D1298 0,872 0,876 0,882 0,884 0,887
Emiilsiyon, 3 mL Emiilsiyon Zamani, 54 °C, dk., ASTM D1401 15 15 20

Emiilsiyon, 3 mL Emiilsiyon Zamani, 82 °C, dk., ASTM D1401 10 5
Parlama noktasi, Cleveland A¢ik Kap, °C, ASTM D92 212 226 234 242 258
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 53 6,6 8,3 11,0 14,9
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 31,4 44,0 63,3 96,0 150
Akma Noktasi, °C, ASTM D97 -24 -24 -18 -18 -18
Viskozite Indeksi, ASTM D 2270 98 98 98 98 98

Saghk ve Giivenlik

Bu iiriin ile ilgili Saghk ve Giivenlik nerileri Uriin Giivenlik Bilgi Formu’nda (MSDS) verilmistir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Burada kullanilan tiim ticari markalar, aksi belirtilmedik¢e Exxon Mobil Corporation veya onun bir kurulusuna ait tescilli markalardir.

08-2024

Mobil Oil Tiirk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734
Kozyatagi Istanbul

Mobil yaglar ile ilgili sorularmiz igin her zaman teknik destek hattimizdan mithendislerimize ulasabilirsiniz: https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us

Tel: +90 850 390 4939

http://www.mobiloil.com.tr

Tipik Ozellikler, olagan iiretim toleranst ile elde edilen iiriinlere 6zgiidiir ve herhangi bir spesifikasyon teskil etmez. Olagan iiretim sirasinda ve farkli karisim
yerlerinde, iiriin performansini etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. Tsbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapilmaksizin degistirilebilir. Uriinlerin
hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi i¢in yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geginiz veya www.exxonmobil.com internet sitesini
ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarinda ticari unvanlar1 Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini icerenler de dahil bir¢ok istirakten ve baglh sirketten meydana gelmektedir.
Isbu belgede bulunan higbir husus, yerel tiizel kisilerin kurumsal olarak ayr tiizel kisiler oldugunu gecersiz veya hiikiimsiiz kilmamaktadir. Yerel faaliyetlere
iligkin sorumluluk yerel ExxonMobil istiraklerine aittir.
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